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1. Ausfilhrungs- und Garantiebestimmungen/ Bedingungen

1.1 Die einzelnen Komponenten des Systems sind in ihren Eigenschaften so aufeinander abgestimmt, dass
eine optimale Funktionsfahigkeit und Dauerhaftigkeit erreicht wird.

Warmedammung, Witterungsschutz, Haftung zum Untergrund, sowie zwischen den einzelnen Schichten sind nur
gewabhrleistet, wenn ausschliesslich die aufgefiihrten Materialkomponenten verwendet werden.

1.2 Die Angaben und Vorschriften des vorliegenden Systembeschrieb und der technischen Merkblatter der
Einzelkomponenten in ihrer jeweils aktuellen Fassung sowie die Detail-Dokumentationen der Holzfaserplatte sind
integrierender Bestandteil der Gewdhrleistung.

1.3 Abweichungen von diesen Vorschriften haben nur Giltigkeit, wenn sie vom Systemhalter schriftlich
bestatigt werden.
1.4 Spannungsbedingte Rissbildungen im Putz sind mdglich und stellen keinen Mangel dar. Es handelt sich

lediglich um eine optische Beeintrachtigung.

2. Bauseitige Voraussetzungen

2.1 Die inneren Verputzarbeiten und Unterlagsbdden sollten mind. 14 Tage vor Beginn der
Warmedammarbeiten beendet und gut ausgetrocknet sein.

2.2 Anschlisse und Abstdnde mussen der Schichtstarke des Aussenwdrmedammsystems angepasst sein
(z.B. bei Dachanschlissen, Fensterbanken, Ablaufrohren, Fenster- und Turleibungen, Balkon- und
Terrassenbdden etc.). Horizontalabdeckungen und Fensterbénke sollten eine Auskragung von mind. 30 mm
aufweisen und vertikal mind. 50 mm nach unten ragen. Grundséatzlich missen alle Anschliisse so dimensioniert
und einwandfrei abgedichtet sein, dass kein Schlagregen und sonstige Feuchtigkeit hinter bzw. in die
Fassadendammplatten dringen kann.

2.3 Dacheindeckungen und Dachrandabschluss (auch bei Flachdachern) mussen fertig und nach den
Normen erstellt sein.

2.4 Das Gerist muss mit, der Dammstarke angepassten verléangerten Gerlistdsen verankert werden. Die
Dubel6ffnungen missen nach Abbau des Geriistes mit witterungshestandigen und regendichten Abdichtungen
versehen werden.

2.5 Je nach Witterung und Jahreszeit sind Schutzddcher und Gerustverkleidungen anzubringen. Die
Holzfaser-Dammplatten sind unbedingt vor Durchfeuchtung zu schiitzen.

2.6 Gebaudedehnfugen mussen Ubernommen und fachgerecht ausgebildet werden.

2.7 Die minimale Temperatur wahrend der Verarbeitung und Trocknung aller Mortel und Putze betragt +5°C
(Luft und Untergrund).

2.8 Bei der Planung der Aussenwarmedammung sind dem Schwinden und Quellen des Holzes (Stiel-
Unterkonstruktion), sowie dem Setzmass der Konstruktion besondere Beachtung zu schenken. Insbesondere ist
dafir zu sorgen, dass das Aussenwdrmedammsystem nicht durch entstehende Setzungen unter
Druckspannungen gesetzt wird. Fir Schaden, welche darauf zurtickzufiihren sind, lehnt die Greutol AG jede
Mithaftung ab.

2.9 Beidirekt auf die Holzstander montierten Holzfaser Dammplatten, hat das Einbringen von Gefachdammung
mit Einblasgeraten unbedingt vor der teilweisen oder vollstandigen Anbringung jeglicher Sperr-, Klebe- und
Putzschicht zu erfolgen.

3. Untergrinde und Untergrundvorbereitung

3.1 Der Untergrund muss sauber, trocken und gentgend tragfahig sein. Altputze missen ein stabiles
Geflige haben und ausreichend auf dem Untergrund haften.

3.2 Grate und vorstehende Mortelreste sind abzustossen, grossere Unebenheiten und Vertiefungen sind mit
einem Ausgleichsputz zu egalisieren.

3.3 Moos-, Algen- und Pflanzenbewuchs sowie sonstige Verunreinigung sind zu entfernen; Ausblihsalze
trocken abzubursten.

3.4 Murbe und schlecht haftende Altputze sind zu entfernen.
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3.5 Untergrinde mit aufsteigender Feuchtigkeit missen vor der Dammung mit einer geeigneten
Horizontalabdichtung trockengelegt werden.

3.6 Anschlisse an Holzkonstruktionen, z.B. Traufe oder Giebel usw. missen bauseits
Wasserdampfsperrend und Winddicht ausgefihrt sein.

3.7 Hohlrdume zwischen seitlichem Fensterbankputzbord und Fensterleibung missen mit elastischen
Materialien gefullt werden, z.B. Hybrid- Dichtungsmasse oder Dammplatten- Streifen. Die HohlrAume durfen nicht
mit Mortel gefillt werden.

3.8 Bei der Dammung von Altbauten mit Schaden wie Rissbildungen, Putzablésungen, Durchfeuchtungen
etc. sind die Schadenursachen abzuklaren und bei der Planung der Sanierungsmethode zu beriicksichtigen.

4. Montage der DAmmplatten

Holztragwerk

4.1 - Befestigen der Sockelabschluss- Schiene (nur bei Sockel tiber Terrain).

- Die Platten werden satt gestossen und mit einem Fugenversatz von mind. 30 cm montiert.

- Mechanische Befestigung der Holzfaser-Dammplatten:
Montage mittels Edelstahl- Breitriickenklammern (z.B. mit rostfreien, geharzten Breitriickenklammern der Firma
Haubold-Kihlberg AG, 4105 Biel-Benken BL. oder mit Holzfaserplatten-Schrauben. Befestigung der Holzfaser-
Dammplatten durch mind. 6 Stick Dammplatten. Schraubbefestiger (z.B. STR H/ SBHT plus 8/60 mm). Lange
der Schraubbefestiger = Dammplattendicke + 30 mm.

Mauerwerk

4.2 Ev. Unebenheiten sind mit GREUTOL® HF Spachtel 615 auszugleichen.

- Befestigen der Sockelabschluss-Schiene (nur bei Sockel Gber Terrain).

- Holzfaser-Dammplatten werden mittels Zahntraufel mit HF-Spachtel 615 vollflachig beschichtet und auf
das Mauerwerk geklebt. Die Platten werden satt gestossen und mit einem Fugenversatz von mind. 20
cm montiert. Gebaudeecken sind im Kreuzverband auszufiihren. Mechanische Befestigung der
Holzfaser-Dammplatten mittels 6 Stlick Schraubdiibel SDM-T plus 8/60 mm pro Platte. Lange der
Schraubdiibel = Dammplattendicke + 50 mm in tragfahigen Untergrund (Vorhandener Putz zahlt nicht
als Verankerungsgrund). Die Dibel werden 3 cm gegen innen von der ausseren Plattenkante
angebracht.

Allgemein

4.3 Holzfaser-Dammplatten sind vor Durchfeuchtung und Staundsse zu schitzen. Es darf nicht mit
Holzfaserplatten an Wasserfiuhrende Ebenen angeschlossen und nicht ins Erdreich gedédmmt werden. Die
Holzfaser-Dammplatten dirfen erst ab ca. 30 cm Uber Terrain verlegt werden.

4.4 Als Warmeddmmung unterhalb der Holzfaser-Dammplatten sind je nach Hohe der Sockelddmmung
extrudierte und/oder System K- Dammplatten (wir empfehlen mind. 2 cm Sockelriicksprung beim
Dammplattenwechsel) zu verwenden. Alternativ kdnnen Sockelelemente (ebenfalls mit 2 cm-Ricksprung)
eingesetzt werden.

5. Warmedammung im Sockelbereich

5.1 Sockelabschluss Uber Terrain

Sockelhdhe bestimmen und abschniren. Greotherm Alu- Sockelprofil mit Anschlussprofil FIN-TEX mittels
verzinkten Nageldiibeln als unteren Abschluss montieren. Diibel auf einer Seite im Langloch setzen,
anschliessend waagrecht ausrichten und mit 3 Dubeln pro m1 befestigen.

Die PVC- Sockelschienenverbinder gewahrleisten den richtigen Abstand zwischen den Sockelprofilen und
ermoglichen so eine schadenfreie Ausdehnung der Profile.

Fir Gebaudeecken stehen entsprechende Sockelprofil- Eckstiicke zur Verfiigung.

Im Spritzwasserbereich empfiehlt sich der Einsatz von Sockeldammplatten.

Variante: Ausfiihrung ohne Sockelprofil: Sockelunterkante verputzt, Eckarmierung mit Eckprofilwinkel oder
Tropfkantenprofil.

5.2 Sockelabschluss unter Terrain (mit Perimeter DA&mmplatten)

Oberkante der ersten Plattenreihe bestimmen und abschniren. Abschrédgen der unteren Plattenstirnen.
Perimeter- Dammplatten aufkleben mit Greoflex Bitumen oder Dichtungsmoértel. Gegen Abrutschen oder
Verschieben sichern evtl. mech. Befestigung mit Dammplattendiibeln.
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Die AquaPuraVision Fassadenbeschichtung darf nicht ins Terrain gefiihrt werden. Hierfir bitte die Details mit dem
zustandigen Greutol Aussendienstmitarbeiter besprechen. In diesem Bereich und bis ca. 50 cm Uber Terrain ist
als Einbettmdrtel fir die Fassadenbeschichtung Greutol WDVS Sockelputz zu verwenden.

5.3 Anschluss an horizontale Flachen
Es ist zwingend notwendig, im Anschluss bis zu einer Hohe von mind. 15 cm Perimeter- Dammplatten
einzusetzen. In diesem Bereich wird Greutol® WDVS Sockelputz 435 als Klebe- und Einbettmdortel verwendet.

6. Anschlisse an Fremdbauteile

6.1 Anschlisse missen wasser- und winddicht ausgefihrt werden. Einzelheiten sind in den
Detailzeichnungen beschrieben. Der Putz muss vom Fremdbauteil getrennt werden (Schwedenschnitt).

6.2 Wenn bei Anschlissen Fugendichtstoffe zum Einsatz kommen, ist darauf zu achten, dass die

Fugendimensionierung und der Dichtstoff den zu erwartenden Bewegungen entsprechen. Ferner sollen
anstrichvertragliche Dichtstoffe verwendet werden.

7. Gebaudedilatationen

7.1 Dilatationsfugen werden am einfachsten und sichersten mittels spezieller Dehnfugenprofile ausgebildet.
7.2 Bei der Ausfuhrung als Kittfuge missen die Fugenflanken mit armierter Einbettmortel- Schicht

beschichtet werden. Die Fugendimensionierung muss den zu erwartenden Bewegungen entsprechen. Als
Fugenkitt kommt ausschliesslich Hybrid- oder Silikon- Dichtstoffe zum Einsatz.

8. Ecken- und Kantenschutz

8.1 Zur Verstarkung von flucht- und lotrechten Ecken und Kanten empfehlen wir den Einsatz von
Panzerprofilwinkeln. Diese Winkel werden vor der Flachenbeschichtung mit PURA Einbettmdrtel 426 versetzt.

8.2 Wenn keine Profilwinkel gem. 8.1 eingesetzt werden, ist das Armierungsgewebe von beiden Seiten 20
bis 30 cm um die Ecke oder Kante herumzufiihren.

9. Armierung an Offnungsecken

9.1 Uber und unter den Ecken von Offnungen wie Fenster und Tiren wird vorgangig der
Fassadenbeschichtung ein ca. 30 x 30 cm grosses Stiick Glasgittergewebe diagonal eingebettet.

10. Grundbeschichtung

10.1 Die Dammplatten missen planeben montiert, staubfrei und trocken sein. Die Dammplatten-Feuchte darf
16% nicht tberschreiten.

10.2 Baldméglichst nach Montage der Dammplatten (Hinweis 2.9 beachten) wird Greutol® PURA
Einbettmortel 426 in einer Schichtstarke von 8 mm mittels rostfreier Stahltraufel aufgetragen und plangezogen.

10.3 Die frische Grundschicht wird mit der Fassadenbiirste quer durchgezogen (Oberflache muss rauh sein).
10.4 Vor der Netzeinbettung ist eine Abbinde- und Trocknungszeit von 3 Wochen einzuhalten.

10.5 Mit der Grundbeschichtung sollten auch allféllige Unebenheiten ausegalisiert werden.

11. Gewebearmierung

111 3 Wochen nach dem Auftragen der Grundschicht wird nochmals Greutol® PURA Einbettmortel 426 in
einer Schichtstarke von 4 mm mittels rostfreier Stahltraufel in Bahnen von ca. 1,10 m aufgezogen.

11.2 Unmittelbar danach werden die vorbereiteten Greotherm® Glasgittergewebe Nr. 3000- Bahnen mit der
Stahltraufel rumpffrei in den PURA Einbettmdrtel 426 eingespachtelt, wobei der durch das Gewebe dringende
Mortel sauber geglattet wird.

11.3 Das Glasgittergewebe muss vollstandig im oberen Drittel der Mortelschicht eingebettet sein und darf
nicht mehr sichtbar sein.
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11.4 Das Glasgittergewebe wird an den Seiten ca. 10 cm {berlappt und um Ecken und Leibungen
herumgefihrt.

115 Wird das Gewebe z.B. im Bereich von Gerlstverankerungen eingeschnitten, muss ein Gewebestreifen
Uber der Schnittkante eingebettet werden.

11.6 Am Sockelabschluss wird das Glasgittergewebe sofort nach dem Einbetten an der Unterkante des
Sockelprofils mit einem scharfen Messer abgeschnitten.

12. Schlussbeschichtung

121 Friihestens nach einer Woche wird der PURA Edelputz 402 mit einer rostfreien Traufel aufgezogen und
strukturiert. Hierzu verweisen wir auf die Merkblatter des SMGV, die bei mineralischen Putzen ein Vornassen der
Fassade vorschreiben.

12.2 Direkte Sonneneinstrahlung oder Wind wahrend den Verputzarbeiten sind wegen zu schneller

Austrocknung (Haarrissbildung, Aufbrennen) zu vermeiden. Es soll grundsatzlich dem Sonnenlauf folgend
verputzt werden.

13. Farbanstrich

13.1 Nach guter Durchtrocknung der Edelputzschicht (friihestens nach 10 Tagen) folgt ein zweimaliger Anstrich
mit PURA Silikatfarbe.

13.2 Die Verarbeitung der PURA Silikatfarbe erfolgt nach den Vorschriften im technischen Merkblatt.

13.3 Der Hellbezugswert des Anstrichs darf nicht unter 30 (Y-Wert) liegen.

14. Technische Beratung

Unsere Aussendienstmitarbeiter und der technische Dienst stehen bei speziellen Fragen gerne zur Verfligung.

System HFD
(Holzfaser- Dammplatten, dickschichtig beschichtet, BIOZIDFREI)
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Greutol Systempartner fir Holzfaserplatten

- Diffutherm Dammplatten
Produkteinformationen tber die Pavatex SA, Rte de la Pisciculture 37, 1701 Fribourg
www.pavatex.ch

- GUTEX Thermowall /-gf-Dammplatten
Produktinformationen tber die BS Holz GmbH, 6244 Nebikon
www.bsholz.ch

- AGEPAN THD N+F 230 Dammplatten
Tavapan SA, Rue de la Dout 10, Case postale 208, 2710 Tavannes
Produktinformationen Uber die Glunz AG, D-49716 Meppen
www.tavapan.ch www.agepan.de
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Materialverbrauch

Plattenbefestigung (Holzbau)

- Schraubbefestiger STR H/ SBHT plus 8/60 mm 6 St./Platte (Holzwerk)
- Schraubdibel SDM-T plus 8/60 mm 6 St./Platte (Mauerwerk)
- GREUTOL®HF Spachtel 615 50 kg/m2 (je nach Untergrund)

- Edelstahl Breitriickenklammern oder Gutex Thermowall Schrauben.
Bezugsquellen: BS Holz GmbH, Leistungen fur den Holzbau, 6244 Nebikon/ Heboss
Holzbautechnik, 9240 Uzwil. Klammerabstand gem. Angaben Holzfaserplattenlieferanten.

1. Warmedammplatten

- Holzfaserplatten gem. Angaben der aufgefiihrten Plattenlieferanten.
Anderungen der Masse und der von uns empfohlenen Firmen vorbehalten.

- Perimeterplatte 1,05 m2/mz

2. Grundbeschichtung

- Greutol® PURA Einbettmortel 426 Grundbeschichtung 7 - 9 kg/m2

3. Einbettmdrtel
- Greutol® PURA Einbettmortel 426 3 -5 kg/m2

4. Glasqgittergewebe

- Greutol® Glasgittergewebe Nr. 3000 1,10 m2/mz2
5. Deckputz
- Greutol® PURA Edelputz 402  Bsp. 2 mm 3.4 kg/m?

Kdrnungen und Verbrauchsangaben gemass Produkte- Merkblatt oder Preisliste.

6. Farbanstrich
- PURA Silikatfarbe (zweimaliger Anstrich).

Verbrauch je nach Struktur und Kérnung des Deckputzes.

GREUTOL AG
Aussendammsysteme
Mortel, Putz und Baufarben
8112 Otelfingen

Tel.: 043/ 411 77 77

Fax: 043/ 411 77 78

www.greutol.ch
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